
仪器型号 Instrument Type

检测比例 Testing Rate

工件材质Workpiece Material 

测量点 标称厚度(mm) 横向T 最大衰减量% 备注

Item  Nominal Thickness 纵向L A B C D E F G Max Attenuation Remark

05-P1 18 -- 18.00 16.60 15.90 16.70 -- -- -- 20.00

05-P2 18 -- 17.75 17.30 16.00 16.55 -- -- -- 20.00

39-P1 18 -- 17.35 16.85 16.50 15.65 -- -- -- 20.00

39-P2 18 -- 16.80 15.65 16.00 17.40 -- -- -- 20.00
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签字 Signature 1 2 3

日期 Date 4 5 6

检验员(Inspector) 技术监督(Tech.Supervisor) 签字授权人(Authorized Signee)

18 15.65

18 15.65

Member Spec. Minimum Thickness 

18 15.90

18 16.00

X80,4130 声速设定  Sound Velocity Settings 5965m/s 耦合剂 Couplant 化学浆糊 Chemical Paste

 构件规格(mm) 实测值(mm) Measurement Thickness 最小值

检测地点 Testing Position GKDS CYGNUS2 表面温度 Surface Temperature 20℃

抽检 Sampling Inspection 制造编号 Manufacture No. CJP-CH-07 表面状态 Surface Condition 油漆 Paint

Project Name:UTT测试项目 Report Date:2019.03.19 Report No.:CJP-TMS-001

结构名称 Structure Name 隔水管及边管 执行标准 Executive Standard GB/T11344-2008 对比试块 Reference Block 阶梯试块Step Block

深 圳 市 诚 锦 鹏 实 业 有 限 公 司

SHENZHEN CHENGJINPENG INDUSTRIAL CO.,LTD

超声波测厚报告
ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT REPORT

项目名称:诚锦鹏系统测试 报告日期 报告编号
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